
 

  Mai 2006

 

DIN EN 12390-1 Berichtigung 1 {
 ICS 91.100.30 

  

 

 
 

 

 

 

Prüfung von Festbeton � 
Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und 
Formen; 
Deutsche Fassung EN 12390-1:2000,  
Berichtigungen zu DIN EN 12390-1:2001-02; 
Deutsche Fassung EN 12390-1:2000/AC:2004 

Testing hardened concrete � 
Part 1: Shape, dimensions and other requirements for test specimens and moulds; 
German version EN 12390-1:2000,  
Corrigenda to DIN EN 12390-1:2001-02; 
German version EN 12390-1:2000/AC:2004 

Essais sur béton � 
Partie 1: Forme, diemensions et autres caractéristiques des éprouvettes et des moules; 
Version allemande EN 12390-1:2000,  
Corrigenda à DIN EN 12390-1:2001-02; 
Version allemande EN 12390-1:2000/AC:2004 
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Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN 

 

Es wird empfohlen, auf der betroffenen  
Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung 

zu machen. 
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In  

DIN EN 12390-1:2001-02  

sind aufgrund der europäischen Berichtigung EN 12390-1:2000/AC:2004 folgende Korrekturen vorzunehmen: 

Im Unterabschnitt 5.2.4.1 ist �4.2.1 und 4.2.2� durch �4.2� zu ersetzen. 

Im Unterabschnitt 5.2.5.1 ist �4.3.1 und 4.3.2� durch �4.3� zu ersetzen. 

Im Unterabschnitt 5.2.6.1 ist �4.4.1 und 4.4.2� durch �4.4� zu ersetzen. 

 


