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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 480-13:2009/FprA1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss NA 005-07-23 AA 
„Betonzusatzmittel (Sp CEN/TC 104/SC 3)“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 480-13:2009/FprA1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

 

E DIN EN 480-13/A1:2010-11 

²�(QWZXUI�²



EN 480-13:2009/FprA1:2010 (D) 

4 

1 Änderung zu 3.1, Zement 

Im 2. Absatz ist „…, die nach EN 196-6 bestimmte spezifische Oberfläche 3 200 cm2/kg bis 4 000 cm2/kg 

betragen“ durch „…, die nach EN 196-6 bestimmte spezifische Oberfläche (3 600 bis 4 600) cm2/kg betragen“ 
zu ersetzen. 
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